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Instytut In ynierii Materiałowej – Zakład Tworzyw Polimerowych

Oznaczanie wska nika szybko ci płyni cia
1. Cel wiczenia.

Wyznaczenie MFR/MVR dla wybranych polimerów termoplastycznych przy ró nych szybko ciach cinania ; Wyznaczenie MFR/MVR dl...
Zobacz więcej >>>
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