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POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Ćwiczenie nr 10 OSUSZANIE I ODTLENIANIE ATMOSFER REGULOWANYCH Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami oczyszczania atmosfer regulowanych Przebieg ćwiczenia: • Połączyć przewodami elastycznymi wyjście ścieżki wodorowej z układu odtleniająco-osuszającego poprzez przepływomierz z wlotem MPR-1. Wylot z MPR-1 podłączyć do płuczki bezpiecznikowej. • Połączyć przewodami elastycznymi wyjście ścieżki azotowej z układu odtleniająco-osuszającego poprzez przepływomierz z wlotem EWK-2. Wylot z EWK-2 podłączyć do płuczki bezpiecznikowej. • Dokonać pomiarów temperatury punktu rosy wodoru technicznego na wyjściu z układu oczyszczającego - 3 pomiary • Dokonać pomiarów temperatury punktu rosy azotu technicznego na wyjściu układu oczyszczającego - 3 pomiary Wyposażenie stanowiska: miernik punktu rosy MPR -1 elektroniczny wilgotnościomierz kondensacyjny EWK-2 azot techniczny N2 w butli argon techniczny Ar w butli wodór techniczny H2 w butli Uwagi do sprawozdania: • Oblicz średnią z przeprowadzonych pomiarów TPR (temperatur punktu rosy) i określ procentową zawartość wilgoci dla poszczególnych warunków pomiaru. • Wyjaśnij różnice w zawartości wilgoci po katalizatorach i po układzie z żelem krzemionkowym i sitami molekularnymi.
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